
PARAMETERS  UNITS  TYPICAL VALUES  TEST METHODS 

ML1+4@100   MU  41‐49  ASTM D1646 

CIS CONTENT  WT%  MIN 96  INTERNAL METHOD 

VOLATILE MATERIAL  WT%  MAX 0.75  ASTM D ‐ 1416 

ASH CONTENT  WT%  MAX 0.3  ASTM D ‐ 1416 

Typical Properties‐ Compounds 

TYPICAL PROPERTIES  UNITS  TYPICAL VALUES   TEST METHODS 

COMPOUND MOONEY VISCOSITY  MU  MAX 77  ASTM D ‐ 1646 

TENSILE STRENGTH(35 MIN)  Kgf/cm3  MIN 150  ASTM D412 

ELONGATION AT BREAK (35 MIN)  %  MIN 440  ASTM D412 

300% MODULUS AT 145 °C 

25 MIN 

Kgf/cm3 

68‐108 

ASTM D412 
35 MIN  74‐114 

50 MIN  74‐114 
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